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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № CT-03-10-2024-3 от 03.10.2024 г. 

 

 

Наименование продукции: Установки для кондиционирования воздуха промышленного назначения: TW, 

товарного знака “«CLIMA TECH»”. 

 

Изготовитель: CLIMA TECH Airconditioners GmbH 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления 

деятельности по изготовлению продукции: Австрия, A-2620 Ternitz, Josef Huber 

Straße 6 / Top 4 

 

Нормативный документ на 

соответствие которому 

проводятся испытания 

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники» 

СТБ IEC 62321-2012 «Изделия электротехнические. Определение уровня шести 

регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, 

полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров)» 
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Результаты испытаний: 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

(характеристик) и критерий 

соответствия по НД 

 

Метод исследования 

Результат 

испытания 

(наблюдения) 

и/или вывод о 

соответствии 

В полимерах: 

1 Свинец, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.8 161 

2 Ртуть, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.7 130 

3 Кадмий, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.8 54 

4 Шестивалентный хром, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 

Приложение С 

153 

5 Полибромированные бифенилы, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 

Приложение А 

160 

6 Полибромированные 

дифенилэфиры, мг/кг 

СТБ IEC 62321-2012 

Приложение А 

278 

В металлах: 

7 Свинец, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.9 314 

8 Ртуть, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.7 409 

9 Кадмий, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.9 50 

10 Шестивалентный хром, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.6 166 

В электронике: 

11 Свинец, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.10 387 

12 Ртуть, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.7 305 

13 Кадмий, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 п.10 51 

14 Шестивалентный хром, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 

Приложение С 

141 

15 Полибромированные бифенилы, мг/кг СТБ IEC 62321-2012 

Приложение А 

152 

16 Полибромированные 

дифенилэфиры, мг/кг 

СТБ IEC 62321-2012 

Приложение А 

167 

 

  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 

Проверенные образцы изделий соответствуют ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных 

веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" в части проверенных показателей.    

 

 

 

 

  

 

 

 


